Ficha Técnica - Transiciones, Cubiertas y Rampas

Rampa Autoadhesiva en Aluminio - TAV

Descripcion de Producto

Una rampa autoadhesiva fécil de
instalar sin necesidad de fijacién
mecdnica gracias a su tira
autoadhesiva. Aplicable en cambios

de pisos duros y suaves, permite resolver

gaps entre acabados de diferentes
espesores, especialmente con pisos en
vinilo en dimensiones de 2.5mm o 3mm.

Dimensiones y Colores

Disponible en piezas de 2.7m en los
acabados Matt Silver (81) y Matt Brass
(83)
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Detalles Técnicos

Mantenimiento

Instalacion

Los Perfiles de Aluminio Genesis estdn
disponibles en diferentes acabados
anodizados. Todos los perfiles en
acabado natural tienen una pelicula de

6xido de aproximadamente 0.2 micrones.

Cuando son pulidos mecdnica y
quimicamente, este valor se incrementa
a 5 micrones y hasta 20 micrones para el
acabado Mate

Aluminium AA 6063 T6 / UNS A96063
anodised to DIN 17611

Si% 0.206
Fe% 0.35
Cu% 0.1
Mn 0.1
Mg% 0.45-09
7n% 01

Ti% 01

Cri¥% 0.1

Al Balance

El perfil TAV de Genesis no requiere
mantenimiento especial. Cualquier
pelicula de oxidacién, en caso de que
aparezca, puede ser removida con un
agente comun de pulido.

Los acabados anodizados danados sdlo
pueden ser reparados re-aplicando el
proceso. El aluminio debe ser probado
para verificar su idoneidad si se prevé
exposicion a agentes quimicos
Materiales cimenticios en presencia de
humedad, se convierten en alcalinos.
Dado que el aluminio es sensible a las
sustancias alcalinas, dicha exposicion
puede resultar en corrosion (formacién
de hidréxido de aluminio). Por tanto, es
importante remover cualquier residuo de
pegante o emboquillado de las
superficies visibles. Ademds, asegurarse
que el perfil estd firmemente adherido a
la superficie base y que no existen
cavidades o espacios vacios para evitar
la acumulacién de agua alcalina

La capa de anodizado crea un acabado
gue mantiene una apariencia uniforme
durante el uso normal. La superficie, sin
embargo, es susceptible de rallado y
desgaste y puede ser deteriorada por
pegante de cerdmica, morteros o
material de emboquillado.

Por tanto, los materiales de instalacién
deben ser retirados de inmediato. De otra
forma, estos danos pueden manifestarse

1, Limpie la superficie profundamente
asegurdndose de remover cualquier
contaminacién que pueda interferir con el
pegado de la cinta adhesiva.

NOTA: Es importante recordar que la cinta
solo se adherird a superficies que estén
totalmente libres de grasa y sucio.

2. De ser necesario, corte al largo deseado
y remueva el papel protector de la cinta
adhesiva

3. Cologue el perfil en la posicién correcta,
apligue presidn uniforme a lo largo de
toda la pieza para asegurar la adhesion.
No intente re-posicionar una vez que la
adhesién inicial se ha producido.
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